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 "Сварка и все, что с ней связано"



[image: ]




  Урок сварки для начинающих (ММА)
Эта статья — теоретический урок сварки для начинающих.




Как расшифровать название электрода
Как известно, каждый отдельно взятый вид сварочных работ требует применения определенного типа электродов. далее



Сварка полуавтоматом без защитного газа

Разберемся для начала, что же из себя представляет сварка полуавтоматом в среде защитного газа. Это процесс дуговой сварки, когда подача электродной проволоки происходит автоматически с одновременной подачей защитного газа в зону сваривания.



В настоящее время стало ясно, что следующие факторы определяют содержание водорода в наплавленном металле:
- Первоначальное содержание водорода в наплавленном металле.
- Величина сварочного тока.
- Расстояние до контактного наконечника.
- Местные климатические условия.



Поверхность шва благодаря большему напряжению дуги становится более плоской. Исчезает выпуклая поверхность шва, присущая швам, выполненным обычными основными сварочными материалами. Наблюдается лучшая смачиваемость и легкость отделения шлака.
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			 Выпрямители сварочные (источники для МИГ/МАГ сварки)
	 (13)

		 Выпрямители сварочные многопостовые. Балластный реостат
	 (5)

		 Выпрямители сварочные однопостовые
	 (11)

		 Сварочные Инверторы
	 (26)


                 Мультисистемы сварочные (для ММА, МИГ/МАГ, ТИГ сварки)
	 (4)

		 Полуавтоматы сварочные (подающие механизмы)
	 (17)

		 Полуавтоматы сварочные со встроенным подающим механизмом
	 (22)

		 Сварка пластика
	 (2)

		 Трансформаторы сварочные
	 (27)

		 Универсальный  конвертор КСУ-320. Подающий механизм МТ-10
	 (2)

		 Установки для аргонодуговой сварки
	 (12)

		 Плазменная резка, сварка
	 (11)

		 Автоматы сварочные.Сварочные головки
	 (7)

		 Оборудование для управления контактными сварочными машинами, блоки
	 (5)

		 Пуско-зарядное устройство
	 (7)


		 Сварочный комплекс GET (Гофман Украина)
	 (1)







		[image: ]Орбитальная сварка (Полисуд - Франция) [18]


			Источник питания для орбитальной сварки тип PS Polysoude 
	 (4)

		  Сварочные головки закрытого типа Polysoude 
	 (3)

		 Источник питания для орбитальной сварки тип PC Polysoude 
	 (4)

		  Сварочные головки открытого типа Polysoude 
	 (3)

		  Головки для сварки труб с трубной доской Polysoude 
	 (3)




		[image: ]Продукция ABICOR BINZEL (Германия) [34]

 
Плазменные установки для портальных машин с ЧПУ  
	 (4)

                     Плазменный резак
	 (4)

  Сварочные горелки

	(2)


	Расходные материалы к сварочным горелкам и резакам
(21)
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		[image: ]Электрогенераторы и электростанции [18]






		[image: ]Электроды, проволока, маски, очки, масса и другое [39]


			 Электроды вольфрамовые WR, WT, АНО-4, МР-3
	 (2)

		 Проволока сварочная, ленты подкладные и др. 
	 (8)

		 Электроды для сварки стали, нержавки, чугуна и т.д.
	 (5)

		 Маски сварщика
	 (7)

		 Электроды производства ESAB (Швеция)
	 (3)

		 Клемма массы (заземление)
	 (11)

		 Очки защитные для сварки
	 (5)

		 Держатели электродные
	 (1)
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Качественной Вам сварки!

 














[image: ]












	[image: ]

 

  НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ :
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  смотреть...

  НОВОЕ НА САЙТЕ :
 [image: ]Новости

Новое поколение систем TransPocket 150 и TransPocket 180

Аккумуляторная сварка MicorStick.
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 Флюсы для автоматической сварки


 Влияние защитных покpытий на свойства сваpных соединений
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Справочник сварка и наплавка от ESAB




 Контроль качества сварных соединений
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