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Добро пожаловать на budzdorov.biz 
 "Сварка и все, что с ней связано"








  Увеличение расстояния до контактного наконечника при одном и том же сварочном токе уменьшает содержание водорода в наплавленном металле. По-видимому, некоторая часть водорода в проволоке или на ее поверхности высвобождается при увеличении предварительного нагрева свободного конца проволоки. В противоположность вышеописанному явлению при уменьшении расстояния до контактного наконечника также наблюдается уменьшение содержания водорода.




ТЕСТ АППАРАТА «ТОРУС» 165
Мы протестируем сварочный инвертор ТОРУС-165, производства московской компании ООО «ТОР» и расскажем результаты.



Благодаря более совершенной технологии изготовления и оптимальному подбору материалов порошковые проволоки со стыковым или нахлесточным швом гарантируют низкое содержание диффузионного водорода.



Если содержание водорода низкое (как у упомянутых марок основных проволок), то содержание водорода в наплавленном металле при сварке в климатических условиях Европы всегда, ниже 5 мг/100 г. Исследования наплавленного металла 10СгМо910.



Содержание водорода в наплавленном рутиловыми порошковыми проволоками ЭСАБ металле ограничено - 5 мг/100 г, но из-за рутиловой системы шлака достичь значений механических свойств как при сварке основными порошковыми проволоками невозможно, даже после последующей термообработке. Рутиловые порошковые проволоки могут применяться только для сварки тонколистовых изделий, которые не подвергаются последующей термообработке или проходят только кратковременный отпуск (Рис. 3).







 [15]



		Сварочное оборудование [176]



			 Выпрямители сварочные (источники для МИГ/МАГ сварки)
	 (13)

		 Выпрямители сварочные многопостовые. Балластный реостат
	 (5)

		 Выпрямители сварочные однопостовые
	 (11)

		 Сварочные Инверторы
	 (26)


                 Мультисистемы сварочные (для ММА, МИГ/МАГ, ТИГ сварки)
	 (4)

		 Полуавтоматы сварочные (подающие механизмы)
	 (17)

		 Полуавтоматы сварочные со встроенным подающим механизмом
	 (22)

		 Сварка пластика
	 (2)

		 Трансформаторы сварочные
	 (27)

		 Универсальный  конвертор КСУ-320. Подающий механизм МТ-10
	 (2)

		 Установки для аргонодуговой сварки
	 (12)

		 Плазменная резка, сварка
	 (11)

		 Автоматы сварочные.Сварочные головки
	 (7)

		 Оборудование для управления контактными сварочными машинами, блоки
	 (5)

		 Пуско-зарядное устройство
	 (7)


		 Сварочный комплекс GET (Гофман Украина)
	 (1)







		Орбитальная сварка (Полисуд - Франция) [18]


			Источник питания для орбитальной сварки тип PS Polysoude 
	 (4)

		  Сварочные головки закрытого типа Polysoude 
	 (3)

		 Источник питания для орбитальной сварки тип PC Polysoude 
	 (4)

		  Сварочные головки открытого типа Polysoude 
	 (3)

		  Головки для сварки труб с трубной доской Polysoude 
	 (3)




		Продукция ABICOR BINZEL (Германия) [34]

 
Плазменные установки для портальных машин с ЧПУ  
	 (4)

                     Плазменный резак
	 (4)

  Сварочные горелки

	(2)


	Расходные материалы к сварочным горелкам и резакам
(21)





		Контактная сварка [30]




		Электрогенераторы и электростанции [18]






		Электроды, проволока, маски, очки, масса и другое [39]


			 Электроды вольфрамовые WR, WT, АНО-4, МР-3
	 (2)

		 Проволока сварочная, ленты подкладные и др. 
	 (8)

		 Электроды для сварки стали, нержавки, чугуна и т.д.
	 (5)

		 Маски сварщика
	 (7)

		 Электроды производства ESAB (Швеция)
	 (3)

		 Клемма массы (заземление)
	 (11)

		 Очки защитные для сварки
	 (5)

		 Держатели электродные
	 (1)
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  НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ :

  смотреть...

  НОВОЕ НА САЙТЕ :
 Новости

Новое поколение систем TransPocket 150 и TransPocket 180

Аккумуляторная сварка MicorStick.
	

Статьи
 Флюсы для автоматической сварки


 Влияние защитных покpытий на свойства сваpных соединений


Библиотека


Справочник сварка и наплавка от ESAB




 Контроль качества сварных соединений
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